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Figura 1. Distribuição de energia da fonte hemisférica.

Fonte: Adaptado de Parre, 2011
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Figura 2: Fluxograma da simulação.

Figura 3: Modelo computacional utilizado. 

IV ENCONTRO DE COMPUTA O DO OESTE POTIGUAR (ECOP 2019). PAU DOS FERROS/RN - 22 A 24 DE MAIO DE 2019

75



Figura 4: Representação da ZAC do processo de soldagem em material fino. 

Fonte: adaptado de Mascarenhas, 2005

Tabela 1: Parâmetros de soldagem utilizados na simulação. 
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Figura 5: Formação dos campos transientes de temperatura com relação ao tempo.
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